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GrandioSO - Abrasién en comparacion con esmalte
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El composite nano-hibrido GrandioSO senta nuevas bases en materiales de restauracion con su comportamiento parecido al
diente. El comportamiento de abrasion en comparacion con esmalte con la ayuda de un simulador masticatorio fue investigado
en la Universidad Chieti (Italia).!

Un desgaste reducido en la carga masticatoria diaria es una condiciéon esencial para superficies oclusales intactas de
restauraciones duraderas. Esto se refiere también por una parte a los aspectos funcionales como el mantenimiento de la oclusién
perfecta, pero un fuerte desgaste es por el otro lado desventajoso para la estética (p. ej. brillo). Por este motivo, una abrasion
reducida es digno de esfuerzo.

Para este estudio se prepararon 10 especimenes cilindricos con un diametro de 8 mm y una altura de 10 mm; se fotopolimerizé
cada incremento individual de 2 mm por 40 s. El Gltimo incremento se fotopolimerizé 40 s por un portaobjeto para evitar la
formacién de una capa de inhibicién. Los composites investigados son GrandioSO (VOCO), Filtek Silorane (3M ESPE) y Tetric
EvoCeram (lvoclar Vivadent). Para el analisis de la abrasion del esmalte dental se serraron dientes humanos extraidos en el borde
cemento-esmalte bucal y se tallaron con papel de lija (dos velocidades: 600-grit y 1000-grit). Se investigaron los especimenes
asi fabricados en un simulador masticatorio de dos ejes (CS-4.2, SD Meachtronic GmbH, Alemania) utilizando como antagonista
el esmalte dental de molares humanos con un radio esférico de 3 mm. Para cada espécimen se recorrieron 120.000 ciclos
masticatorios con una carga masticatoria de 5 kg. La dimensién de la abrasién se analizd con un profilometro de contracto (SJ-
400, Mitutoyo, Italia). llustracion 1 muestra los resultados de la medicion. GrandioSO muestra con algo mas de 100 ym la mas
baja abrasion entre los materiales de restauracion investigados.
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llustracion 1: Abrasién después de 120.000 ciclos en el simulador masticatorio [um].

Resultado: GrandioSO convence por su baja abrasién y tiene un comportamiento muy parecido al diente en este estudio.

[11L. M. Vitalone, F. De Angelis, F. Angileri, C. D’Arcangelo, IADR Budapest 2011, Poster 12.
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